
光触媒酸化チタン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（撮影前） 

水の中に０．０９％入っている酸化チタンの写真を撮るとの依頼ですが、乾燥しなければ写真は撮れませんので、水をとばします。どの程度残

るか分かりませんが。 

 その乾燥の時に、「乾燥凝集」が起きると思います。５～１０ｎｍの予想ですが、もっともっと大きな粒子の写真になると思いますが、予めご

了承願いします。 

（撮影後） 

予想通りの凝集体でした。 

 また、ＳＥＭの限界もこの程度の倍率なので、スケールから考えても、５～１０ｎｍは観察対象外です。 

 

 


